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Fig. 8a Immagine ESEM dei detriti di 0.5 micron contenenti Carbonio (C), Ossigeno (O),
Antimonio (Sb), Fosforo (P), Cobalto (Co} nel preparato di cellule staminali. (Area n.3
della tabella 3)

Conclusioni

Nei campioni osservati si € trovato la presenza di corpi estranei micro e nano
dimensionati

In tutti | campioni & presente un composto di Ferro con una compaosizione complessa, la
stessa cosa si pud dire per i composti di Rame e Zinco per quelli di Piombo.

La complessita di composizione di alcune particelle potrebbe derivare da processi di
fusione incontroliata ad alta temperatura.

Particolare attenzione deve essere posta per le particelle di Antimonio

Antimonio-Cobalto.
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Questi ultimi composti assieme a quelli di Rame-Zinco e Piombo non sono sicuramente
biocompatibili e per la loro composizione chimica e per la loro ridotta dimensione.

La presenza di questi composti in sedi cosi interne del corpo umano, nello sperma e
nelle cellule staminali, sta ad indicare una disseminazione in tutte le parti del corpo. Non

sono noti in letteratura i possibili effetti tossici sintetici di tali particelle.

Modena, 30/07/04
Dott.ssa Antonietta M. Gatti
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